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摘  要：利用 X 射线衍射、扫描电子显微镜及能谱分析等手段建立了 Mn-Zr-Si 三元合金体系 600 ℃等温截面。研究发

现，Mn-Zr-Si 三元合金系在 600 ℃下存在一个成分为 Mn4Si7Zr4 的新物相，其结构与 Fe4Si7Zr4 结构相同，点阵常数为

a=1.3027 nm，c=0.515 nm。研究还发现，高温相 Zr5Si3 在 600 ℃是稳定的，未观察到 Zr3Si 的存在。此外，还确认了三

元化合物 MnSi2Zr 和 MnSiZr 在 600 ℃下是稳定存在的，未发现前人提到的三元化合物 Mn4Si6Zr3。 
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锆合金具有优良的抗辐射、抗腐蚀性能和良好的

高温力学性能，被用于核反应堆燃料棒的包壳材料。

Si 用于制造高硅铸铁、硅钢等合金。Mn2Zr 具有很强

的储氢性能, 随着 Mn2Zr 中 Mn 含量的增加，其吸氢

能力增强[1]。Zr-Mn-Si 体系的化合物 Zr3Si6Mn4 是一种

潜在的热电材料[2]。利用热电材料可以进行温差发电。

一般而言，热电材料热传导系数越低，其温差发电的

效果越好。Mn-Zr-Si 合金系公开报道的三元化合物有

MnSi2Zr
[3]、MnSiZr

[4]和 Mn4Si6Zr3
[5]

3 个化合物。锆、

钛等金属具有较低的热传导系数，Si 具有 4 个外层电

子，与过渡族金属元素存在强烈的相互作用。对

Mn-Zr-Si 三元系相图的研究，有可能会发现具有优良

热电性能的新型金属间化合物。 

根据 Okamoto
[6]评估获得的二元系相图，Mn-Zr

体系只含有 1 个二元中间化合物 Mn2Zr，其成分范围

在 21 at%~40 at%Zr 间。Zr-Si 二元合金系统存在 7 个

中间化合物[7]，分别为：Si2Zr、SiZr、Si4Zr5、Si2Zr3、

Si3Zr5、SiZr2 和 SiZr3，其中 Si3Zr5 为高温相，存在于

1745~2180 ℃间，温度低于 1745℃时，Si3Zr5 分解成

Si2Zr3 和 SiZr2。Brewer
[8]认为，氧、碳、氮等杂质元

素会促进 Si3Zr5 的稳定。因此，使用不纯原材料 Zr 制

备样品时，在温度低于 1745 ℃也能观察到 Si3Zr5。SiZr3

的存在与否有一定的争议[7]。Brewer
[8]认为，实验未观

察到 SiZr3 的原因，可能是稳定的 Si3Zr5 抑制了 SiZr3

生成，或是 SiZr3 只在某一温度范围内才稳定存在。

Zhan
[9]等人在研究 Ti-Zr-Si 三元合金 500 ℃等温截面

时 ， 发 现 Zr-Si 二 元 边 上 的 SiZr3 稳 定 存 在 于

1200~1500 ℃，在这个温度以外 SiZr3 很活泼，很容易

分解成 Zr 和 SiZr2。600 ℃下, Mn-Si
[10]二元体系稳定

存在的化合物有 Mn85.5Si14.5、Mn3Si、Mn5Si3、MnSi

和 Mn11Si19。 

迄今为止，尚未有 Mn-Zr-Si 合金体系的相平衡信息报

道。对该体系相关系的研究，将为核用结构材料、新

一代高性能钢铁材料的成分设计，提供科学依据。  

1  实  验 

本实验原材料为纯度 99.9%的锰、99.8%海绵锆和

99.999%的硅。用精确度为 0.1 mg 的岛津电子天平秤

称量合金的 3 种原材料，每个合金样品总质量为 2 g。

为弥补 Mn 的挥发，在样品称量时，每个合金样品多

称量 0.5%左右的锰片。合金是在非自耗真空电弧炉中

熔炼的。熔炼过程中，在确保合金能够熔融的前提下

尽可能使用小电流。为减少锰的挥发，本实验使用熔

炼电流为 60 A 左右。为了保证合金能够均匀化，每个

合金至少熔炼 3 次。经真空电弧炉熔炼后的合金再次

用岛津电子天平秤称量。对于那些熔损超过 1%的合金

样品，按照前面的步骤重新称样熔炼，直至合金熔损

小于 1%。完成以上步骤后，将合金样品封入真空石英

玻璃管中，置于 600 ℃的管式电阻炉中保温 40 d。合

金样品完成规定时间的热处理以后，被置于冷水，快
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速冷却。 

经过以上步骤处理后的合金样品分成两部分，其中

一部分合金试样用玛瑙研钵磨成粉末，用于 X 射线衍

射扫描、分析，另一部分用于制备金相试样。X 射线衍

射分析用的是 XRD-3 型（北京普析）衍射仪。仪器的

辐射源为 Cu Kα，工作电压为 40 kV，工作电流为 30 

mA，扫描速度选择 1°/min，扫描角度为 2θ=20°~80°。 

首先使用常规的光学显微镜对金相试样进行观

察，结合 X 射线衍射分析结果选择必要的合金样品用

扫描电子显微镜作分析。本实验使用的扫描电镜型号

为 Hitachi-S3400N。 

2  结果与讨论 

利用 X 射线衍射（XRD）、金相显微镜（OM）、

扫描电子显微镜及能谱分析（SEM/EDS）等方法分析

了 70 多个合金样品。根据实验数据，绘制出了如图 1

所示的 Mn-Zr-Si 三元系 600 ℃等温截面。表 1 为部分

合金样品的实验数据。其中，16~30 号合金只做了 XRD

分析。值得一提的是，富 Zr 区合金韧性好，难以制成

粉末，故采用块状样品进行 XRD 分析。XRD 衍射峰

宽化比较严重，有些物相的衍射峰相互叠加，但不影

响分析结果。研究结果显示，该等温截面存在 3 个三

元合金相，1 个是正交晶系的 MnSiZr 相[3]，1 个是

MnSi2Zr
[4]，另 1 个是在 1000 ℃时存在的 Mn4Si6Zr3

[5]

原子比附近发现的新物相 Mn4Si7Zr4，属于四方结构，

点阵常数为 a=1.3027 nm，c= 0.5159 nm。本实验没有

观察到 SiZr3 和 Mn4Si6Zr3 的存在。实验过程中，很多

合金试样中都能观察到高温相 Si3Zr5 的存在。图 1 的

各相成分范围是根据能谱分析结果结合 XRD 物相分

析结果绘制而成的。 

图 2 是 20 号合金（Mn45Zr15Si40）的 XRD 图谱。

XRD 分析发现，这个合金含有 Mn5Si3 相和一套新的

谱线，图 2 中箭头标注即为新的衍射谱线。扣除 Mn5Si3

相的衍射谱线后，剩余的粉末衍射谱可以指标化为四

方结构，其点阵常数为 a=1.3027 nm，c=0.5159 nm。

进一步分析发现，这套新衍射谱线可由 Fe4Si7Zr4 衍射

谱线完全标定。考虑到 Mn 与 Fe 同属过渡族元素，因

此，这个新相可能与 Fe4Si7Zr4 同构。用 Fe4Si7Zr4 的晶

体结构数据[11]，将 Mn 取代 Fe4Si7Zr4 中 Fe 原子占位，

利用 Powdercell 程序计算衍射峰，计算所得的衍射峰

强度与实验合金 Mn45Zr15Si40 的 X 射线衍射结果的新

谱线的强度基本一致。因此本文把这个新相称作

Mn4Si7Zr4。 这个化合物的晶体结构，需要开展进一步

的工作进行分析。 

图 3 是 18 号合金（Mn15Zr55Si30）的 XRD 分析结

果。XRD 分析表明，该合金由 Si3Zr5、Si2Zr3 和 SiZr2 3

相组成。图中，Si3Zr5 衍射峰最高，属于该合金的基

体相，这说明 Si3Zr5 确实存在于 600 ℃条件下。

Okamoto
[7]认为，Si3Zr5 属于高温相，只有温度达到

1745 ℃才会稳定存在，在低温下，Si3Zr5 应该分解成

Si2Zr3 和 SiZr2。为了确定 Si3Zr5 是否最终会完全分解

成 Si2Zr3 和 SiZr2，本实验把经历 600 ℃ 40 d 退火的合

金 Mn15Zr55S30 继续封入真空石英管中，在 900 ℃退火

10 d，然后把温度降至 600 ℃退火 20 d，XRD 分析得

出的结果与图 3 基本一致。由于没有足够证据证明

Si3Zr5 最终会完全分解，作者认为 Si3Zr5 在 600℃是稳

定存在的。因此，根据 18 号合金（Mn15Zr55S30）的分

析结果，可确定 Mn-Zr-Si 三元合金系在 600 ℃存在

Si3Zr5+Si2Zr3+SiZr2 三相区。 

Okamoto
[7]指出，SiZr3 是否属于稳定相，存在较

大的争议。为了证实 SiZr3 在 600 ℃是否稳定存在，作

者在 SiZr3 成分附近配制了几个试样。图 4 为 17 号合

金（Mn16Zr68Si16）的 X 射线衍射图谱。XRD 图谱中

清晰地显示，该合金由 Zr、SiZr2 和 Mn2Zr 3 相组成，

没有观察到 SiZr3 的存在。此外，在 Zr-Si 二元边上的

16 号合金（Zr78Si22） 的 XRD 分析结果显示，合金由

Zr 和 SiZr2 2 个物相组成。因此，可以确定在 600 ℃条

件下 SiZr3 不存在，而 SiZr2 是存在的，这个实验结果

与 Zhan
[9]和 He

[12]的结果是一致的。17 号合金的分析

结果也说明，Mn-Zr-Si 三元合金系在 600 ℃下确实存

在三相区 Zr+SiZr2+Mn2Zr。 

图 5 为 13 号合金（Mn80Zr9Si11）的扫描电子显微

镜背散射电子照片。在背散射模式下，每个物相的衬

底跟该相的平均相对原子量有关，相对原子量越大，

在背散射电子模式下的衬底越亮。结合 XRD 的分析

结果，可知合金中亮白物相是 MnSiZr，灰色物相为

Mn 相。由此图可以确定，Mn-Zr-Si 三元系在 600 ℃

下存在三元物相 MnZrSi。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

图 1  Mn-Zr-Si 三元系 600 ℃等温截面 

Fig.1  Isothermal section of the Mn-Zr-Si ternary system at 
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600 ℃ 

表 1  Mn-Zr-Si 三元合金 X 射线衍射和扫描电镜及能谱分析结果 

Table 1  Results of Mn-Zr-Si alloys analysis by XRD and SEM/EDS 

No. 

Composition/at% 

Phase 

Measured 

composition/at% No. 

Nominal 

composition/at% Phase Nominal  Measured 

Zr Mn Si  Zr Mn Si Zr Mn Si Zr Mn Si 

1 37 13 50  38 12 50 SiZr 49.8 0.6 49.6 16 78  22 (Zr) 

        Si2Zr 33.4 1.2 65.4     SiZr2 

        MnSi2Zr 27.3 29.3 45.4 17 68 16 16 (Zr) 

2 15 17 68  8.9 20.8 70.3 Si2Zr 37.2 1.7 61.1     SiZr2 

        Si 0.2 0 99.8     Mn2Zr 

        Mn11Si19 4.3 35.7 60.0 18 55 15 30 SiZr2 

3 19 18 63  20.3 17.4 63.3 MnSi2Zr 24.6 24.1 51.3     Si3Zr5 

        Mn11Si19 0 33.8 66.2     Si2Zr3 

        Si2Zr 35.2 1.6 63.2 19 24 24 52 SiZr 

4 34 20 43  39 14 47 SiZr 48.8 0.9 50.3     Si2Zr 

        MnSiZr 30.4 25.6 44     MnSi2Zr 

        Mn4Si7Zr4 20.7 32.9 46.4 20 15 45 40 Mn4Si7Zr4 

5 46 43 11  38 49 13 (Zr) 97.3 1.5 1.2     Mn5Si3 

        SiZr2 66.4 1.8 31.8 21 8 47 35 Mn4Si7Zr4 

        Mn2Zr 35.4 54.0 10.6     Mn5Si3 

6 15 34 51  20 30 50 Mn11Si19 0 34.6 65.4     MnSiZr 

        MnSi2Zr 24 25 51 22 26 49 25 MnSiZr 

        MnSi 0.2 48.2 51.6     Mn2Zr 

7 9 35 56  — — — Mn11Si19 1.8 33.7 64.5 23 4 5 91 Mn11Si19 

        MnSi2Zr 25.5 23.4 51.1     Si2Zr 

        MnSi 1.3 46.4 52.3     (Si) 

8 12 44 44  13.2 46.4 40.4 MnSi 0.1 47.6 52.3 24 7 11 82 Mn11Si19 

        Mn4Si7Zr4 27.2 26.3 46.5     Si2Zr 

        Mn5Si3 2.3 63.4 34.3     (Si) 

9 34 52 14  37.6 49.4 13 Mn2Zr 35.4 54 10.6 25 44 28 28 Si2Zr3 

        Si3Zr5 66.4 1.9 31.7     Mn2Zr 

10 7 51 42  7.4 57.7 34.9 Mn4Si7Zr4 22.1 30.9 47     MnSiZr 

        MnSi 1.1 51.4 47.5 26 7 29 64 MnSi2Zr 

        Mn5Si3 2.2 62.9 34.9     Mn11Si19 

11 7 61 32  6.5 66.1 27.4 MnSiZr 28.4 39.6 32     Si2Zr 

        Mn4Si7Zr4 26.1 27.5 46.4 27 19 58 23 MnSiZr 

        Mn5Si3 1.3 65.3 33.4     Mn2Zr 

12 3 70 27  5 73 22 Mn3Si 0 77.5 22.5     (Mn) 

        Mn5Si3 5.7 69.7 24.8 28 12 55 33 Mn4Si7Zr4 

        MnSiZr 15.1 60.3 24.6     Mn5Si3 

13 9 80 11  12 75 13 (Mn) 3.8 85.3 10.8     MnSiZr 

        MnSiZr 35.9 34.9 29.2 29 15 74 11 MnSiZr 

14 14 28 58  14 26 60 MnSi2Zr 25.6 23.4 51.0     (Mn) 

        Mn11Si19 0 33.7 66.3     Mn2Zr 

        Si2Zr 31.4 1.8 66.8 30 11 84 5 (Mn) 

15 9 18 73  9.9 15.1 75 Si2Zr 33.2 1.3 65.5     Mn2Zr 

        (Si) 0.1 0.3 99.6      

        Mn11Si19 6.5 28.1 65.4      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

图 2  合金 Mn45Zr15Si40 的 XRD 图谱 

Fig.2  XRD pattern of alloy Mn45Zr15Si40 
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图 3  合金 Mn15Zr55Si30 的 XRD 图谱 

Fig.3  XRD pattern of alloy Mn15Zr55Si30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

图 4  合金 Mn16Zr68Si16 的 XRD 图谱 

Fig.4  XRD pattern of the alloy Mn16Zr68Si16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

图 5  合金 Mn80Zr9Si11 的背散射电子像 

Fig.5  BSE image of the alloy Mn80Zr9Si11 

 

图 6 是 14 号合金（Mn28Zr14Si58）的背散射电子

像。图中白色板条状的物相为 MnSi2Zr，颜色最深且

相对比较光滑的物相是 Mn11Si19，看起来有很多裂痕

的 灰 白 物 相 是 Si2Zr 相 。 3 号 合 金 也 存 在

MnSi2Zr+Mn11Si19+Si2Zr 三相共存的现象。上述结果说

明，Mn-Zr-Si 三元系在 600 ℃下仍然存在三元化合物

MnSi2Zr。在 600 ℃下，MnSi2Zr、Mn11Si19 与 Si2Zr 三

相平衡共存。 

图 7 为 15 号合金（Mn18Zr9Si73）的 X 射线衍射图

谱及其对应的背散射电子像。图 7a 的 XRD 图谱清晰 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

图 6  合金 Mn28Zr14Si58 的背散射电子像 

Fig.6  BSE image of the alloy Mn28Zr14Si58 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

图 7  合金 Mn18Zr9Si73 的 XRD 图谱及其对应的背散射电子像 

Fig.7  XRD pattern (a) and BSE image (b) of the alloy 

Mn18Zr9Si73 

 

地显示，合金试样由 Si2Zr、Mn11Si19 和 Si 3 相组成。

图 7b 的背散射电子像中，亮白相的成分为：Mn1.3- 

Si65.5Zr33.2，对应为 Si2Zr 相；深黑色物相的成分是：

Mn0.3Si99.6Zr0.1 ，属于 Si 相；灰白色相成分为：

Mn28.1Si65.4Zr6.5，是 Mn11Si19。因此，可以确定合金处

在 Si2Zr+Mn11Si19+Si 这个三相区中。这个合金的实验

结果说明，Mn-Zr-Si 三元合金体系在 600 ℃等温截面

存在一个 Si2Zr+Mn11Si19+Si 的三相区。 

3  结  论 

1) Mn-Zr-Si 三元系在 600 ℃存在 3 个三元化合

物，分别是 MnSiZr、MnSi2Zr、Mn4Si7Zr4，Mn4Si7Zr4

是新发现的物相。未观察到高温相 Mn4Si6Zr3。 

2) 高温相 Si3Zr5 稳定存在于 600 ℃下， SiZr3 不

属于 600 ℃下的稳定相。 
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Abstract: The isothermal section of the Mn-Zr-Si ternary system at 600 °C was investigated by X-ray diffraction, scanning electron 

microscope and energy dispersive analysis. Results show that there is a new ternary compound Mn4Si7Zr4 with cell parameters of a=1.3027 

nm, c=0.515 nm, in the Mn-Zr-Si ternary system whose structure is similar to the tetragonal structure of Fe4Si7Zr4. No evidence is found to 

support the existence of Zr3Si at 600 °C, which is taken as a stable phase in the previous Zr-Si system. Moreover, XRD and SEM/EDS 

reveal that Zr5Si3 is a stable phase at 600 °C. In addition, MnSi2Zr and MnSiZr are confirmed to be stable at 600 °C while Mn4Si6Zr3 is not 

found in the present work. 
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